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Priifbericht
Bestimmung des FlieRkoeffizienten nach DIN EN 933-6

Auftragsnummer | OFI-2023-249 X | externer Priifdurchgang
Datum 18.03.2024
Prifzeitraum 19.02.2024 — 15.03.2024
Probenahme am |07.12.2023 nach EN 932-1 ,A*
durch Herrn Lenz
im Beisein von Herrn Gehrmann
Werk Maselheim - Apfingen
Gesteinsart Alpine Moréne
Rundkorn/Brechkorn
Lieferkérnung Entnahmestelle Bezeichnung

BK 0/2 gew. Sonderprobe FlieRBwert Lagerhalde feine Gesteinskérnung

RK 0/2 Sonderprobe FlieRwert Lagerhalde feine Gesteinskérnung

Dieses Prifzeugnis umfasst 2 Seiten.
Messunsicherheiten kénnen ermittelt und auf Nachfrage mitgeteilt werden.
Die angewandten Priifnormen entsprechen zum Zeitpunkt der Priifung dem aktuellen Ausgabestand der Normen.
Alle mit ,,A“ gekennzeichneten Priifungen unterliegen der DIN EN ISO / IEC 17025

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial. Priifberichte/

Priifzeugnisse durfen ohne ausdriickliche Zustimmung der Priifstelle nur in voller g

Lange, nicht aber auszugsweise wiedergegeben werden. « DAKKS

,Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die P ter A,
Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.” D-PL-11131-01-00

RAP-Stra Anerkennung: DO, I1, 12

Geschéftsfiihrer: Dr. Michael Aufrecht, Markus Zimmermann
Sitz der Gesellschaft: Ostfildern, HRB 214558, Amtsgericht Stuttgart, USt-ID-Nr.:DE145997389



Baustoffpriifgesellschaft mbH Prufstelle Ostfildern Auftragsnummer OFI-2023-249

UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

1 Geometrische Eigenschaften

1.1 FlieRkoeffizient von feinen Gesteinskérnungen und Gesteinskdrnungsgemischen
Prufverfahren EN 933-6 ,,A“

Lieferkérnung FlieBzeit Kategorie
Mittelwert Ist
[s]
BK 0/2 gew. Sonderprobe FlieRwert
(gepruft an 0,063/2) 37 E..35
RK 0/2 Sonderprobe FlieRwert,
(gepruft an 0,063/2) 29 E.29

BAUSTOFFPRUFGESELLSCHAFT mbH
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Prufstellenleiter S Laborleiter

Seite 2




MU5.7-1 Baustoffpriufgesellschaft mbH
Gerhard-Koch-Str. 2 - 73760 Osftfildern/Scharnhauser Park
Tel.: 0711-32732-400 - Fax: 0711-32732-410

Probenahmeprotokoll und Prifauftrag Nr.: OFI-2023- 2"‘cf Uberwachung nach: keine
Firma: Rohm Kies GmbH & Co. KG Werk-Nr:
Werk: Maselheim - Apfingen N é f% Werk-Klrzel: mar
Witterungsbedingungen bei Probenahme: 4/7'7 ’
Lieferkornung 0/2 | 0/2
Rundung BK RK
Sortennummer
Fremdbezeichnung gew. | Sonderprobe
Son-
der-
probe
Entnahmemenge (eimer/sacke) 1 1
Entnahmestellen
ruhendes Band
Siloeinlauf
Siloauslauf
Siebende
Band (BAW)
Lagerhalde
Prufungen

KorngréBenverteilung (el (en 933-1) A

Feinanteile (N33 a

Kornform (rij(en933-3)a2)

Kornform (s (en 933-4)A 2)

Beurteilung Feinanteile (st &n 933-8)

Beurteilung Feinanteile msj (n 933-9)

Rohdichte und Wasseraufnahme (pwa,,1 (En 1097-6) 4
FTW-"Dosenfrost” (r (en1367-1) 4

FTSW MgSO4-Verfahren (Mal (en 1367-2) A

FTSW NaCl-Verfahren [ (en 1367-6) A

Chloridgehalt (ci (en1744-1, Abs.7) 1)

Saureldsliche Sulfate (as) (en 17441, Abs.12) 1)
Wasserlosliche Sulfate (ss) (en 1744-1, Abs.10) 1)
Gesamtschwefel [s) (en 1744-1, Abs.11) 1)

Organische Bestandteile ] (N 1744-1, Abs.15.1)
Carbonatgehalt 1 (en196-2 abs. 15) 1)

Leichtgew. org. / grobe Verunr. [na](EN 1744-1, Abs.14.2)
Petrographie vaj(en932-3)a

Petrographie nai(sn670115) A

LPC 37 [vAl (keine) 1)

Prafungen zur Einstufung nach Alkali Rili val keine)
Widerst. ZertrUimmerung (szi (en 1097-2) A

Widerst. Zertrimmerung (LA (en 1097-2) A

Widerst. Zertrimmerung [LA35/45] (TP Gestein-5tB ) A
Widerst. Zertrimmerung (spyq1 (DIN 52115-2)
Widerstand gg. VerschleiR vpj en1097-1) A
Widerstand gg. Polieren (svi (en 1097-8) A
Widerstand gg. Hitze v 41 (En1367-5) 4

Widerstand gg. Hitze ivg,1(En1367-5 4

Bestimmung d. Affinitat mvai en 12697-11) A

Anteil gebrochener Korner cjn9335)a

Best. des FlieBkoeffizienten (ecs1(En933-6)4 X X
Proctordichte [ppg1 (EN 13286-2) A
Wassergehalt wi (en 1007-5) &
Fallerprtfung klein TL Gestein myal (keine)
Fallerprifung groB TL Gestein waj (keine)
Schuttelabrieb (naj (e Gestein-sts )

Bemerkungen:

Erklarung der Firma zum Auftrag:
Als Gewinnungs- und Herstellerbetneb der bei uns entnommenen Materialproben sind wir einverstanden, dass die Prifung

auf unsere Rechnung durchgefihrt wird. é/ )
Anwesende Personen bei der Probenahme: /VAV’( 7 rotn P /fﬂf
Hphnye 2423 0* 5

Ort/DJum/Uhrzelt k_&émes Werkes Uberwachungsbeauftragter/Probenehmer

Bzgl. der Konformitat der hier
ermittelten Ergebnisse verweisen wir
auf die o. a. Produktnormen. DOK. December 6, 2023



